
1. Stenuld „koster“ ca. 27 kg CO2/m3

2. Glasuld  „koster“ ca. 20,5 kg CO2/m3

3. Thermocell „binder“ ca. 38,1 kg CO2/m3

De anvendte tal er fra SBI Anvisning nr. 207, Statens Byggeforskningsinstitut 2003, Energinet Denmark, Thy-Mors Energi, CEPI‘s Carbon Footprint Framework

CO2 fodaftryk for forskellige isoleringsmaterialer
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